Das Erfolgsgeheimnis von EtaProof ist, dass wir je-
dem Detail hochste Aufmerksamkeit schenken.
Wir beginnen damit, rund um den Globus nach
der hochwertigsten langstapeligen Baumwolle zu
suchen. Denn nur die allerbesten Baumwollernten
vermogen unseren strengen Anforderungen zu ge-
niigen, und nur aus diesem erlesenen Teil des Ange-

bots fertigen wir EtaProof-Gewebe.

Dann werden die Fasern sorgfaltig versponnen,

und zwar mit geringer Verdrehung. So erhalten wir
ein gleichmdssiges, einheitliches Garn, dessen ein-
zelne Fasern sauber in Fadenrichtung liegen. Die
besonders niedrige Verdrehung ergibt ein geschmei-
diges Garn, wie es sich nur aus hochwertiger lang-
stapeliger Baumwolle herstellen ldsst. Es tragt ent-
scheidend zu den einzigartigen wasser-abweisen-
den Eigenschaften von EtaProof-Geweben bei. Nun
werden zwei, drei oder vier Garne zusammenge-
zwirnt.

Fiir die Weiterverarbeitung wird dieser Zwirn auf
konische Hiilsen gespult. Die Faden von (ber
700 Garnspulen werden dann zusammengefasst
und auf die Grund-Kettbdume gewickelt. Anschlies-
send fithrt man das Garn von mehreren Grund-Kett-
baumen zusammen, schlichtet es und wickelt es auf
die Haupt-Kettbdume. Beim Schlichten werden die
einzelnen Fiden mit einer natiirlichen Starkelgsung
getrankt und wiederum getrocknet. Dies verleiht ih-
nen die notwendige Geschmeidigkeit fiir das nun

folgende verdichtete Weben.
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Im ndchsten Schritt werden auf dem Webstuhl
liber 15000 einzelne Faden eingezogen, was hoch-
ste Genauigkeit und viele Mannstunden Arbeit er-
fordert. Dann wird EtaProof unter standiger strenger
Kontrolle sorgfiltig gewoben; besonders aufmerk-
sam (iberwacht wird dabei der Gewebeabzug zur
Sicherstellung eines konstanten Schusseintrages in
das Gewebe.

Dann folgt die sorgféltige Prifung der EtaProof-
Gewebe durch den erfahrenen Blick unserer Textil-
spezialisten. Auf lichtstarken Schautischen priifen
sie das frischgewobene Gewebe auf allféllige Feh-
ler. Nach dieser immer in Handarbeit durchgefiihr-
ten Kontrolle gelangen nur hundertprozentig erst-
klassige Stoffe in die Farberei und Endbehandlung.

Wegen der dusserst dichten Struktur des Gewe-
bes ist es notwendig, EtaProof in einem speziellen
kontinuierlichen Verfahren vorzubehandeln und zu
farben, damit eine gleichmassige und gentigende
Durchfarbung gewahrleistet ist.

Nach dem Farben wird das Gewebe einer spe-
ziell entwickelten, dauerhaft wasserabweisenden
Behandlung unterzogen, um die Undurchléssigkeit
zu erhohen. Selbst starkster Sturmregen kann Eta-
Proof nichts anhaben.

Um sicherzustellen, dass unser Produkt seinen
hohen technischen Spezifikationen jederzeit ge-
niigt, wird EtaProof wihrend samtlicher Fabrika-
tionsschritte strengen Kontrollverfahren und Labor-

tests unterzogen.
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Ob Sie sich an den Siidpol begeben oder durch die
Sahara trekken — nichts kleidet Sie besser als Eta-
Proof-Gewebe, die in unterschiedlichen Gewichts-
klassen zur Verfiigung stehen. Sie alle verbinden
aussergewdhnliche natiirliche Eigenschaften mit
unvergleichlicher Atmungsaktivitat. Bei schlechtem
Wetter konnen Sie sich darauf verlassen, dass Eta-
Proof Sie trocken und warm hilt.

Die Funktionsweise ist ebenso natiirlich wie ein-
fach. Langstapelige Baumwollfasern werden mit ge-
ringer Verdrehung gesponnen, doubliert und so ver-
woben, dass sie ein feines, aber dichtes Gewebe er-
geben, in dem bis zu dreissig Prozent mehr Garn
verarbeitet ist als bei konventionellen Stoffen.

In trockenem oder feuchtem Zustand ist Eta-
Proof dusserst warm und windundurchldssig, atmet

viel besser als andere Gewebe und sorgt fir Kom-

fort, ob Sie ruhen oder aktiv sind.
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Eine Spezialbehandlung verleiht EtaProof ausge-

zeichnete, dauerhaft wasserabweisende Eigenschaf-
ten (auch DWR oder Durable Water Repellency).
Das Wasser wird — nach dem Vorbild der Natur —
von der Oberfldche abgestossen. Sollte der unwahr-
scheinliche Fall eintreten, dass Sturmregen die
DWR-Sperre durchdringt, so quellen die locker
gesponnenen Fasern durch die Feuchtigkeit auf, und
das Gewebe wird noch dichter. So dicht, dass kein
Wasser eindringt, die Korperfeuchtigkeit jedoch
noch immer entweichen kann.

Ob Sie in Schottland Lachse angeln, in den Al-
pen Schneestlirmen trotzen oder auf einem wind-
gepeitschten Golfplatz stehen - Sie konnen sich dar-
auf verlassen, dass EtaProof-Gewebe lhnen hoch-
sten Komfort und Schutz bieten.

Die Eigenschaften von EtaProofsind so einmalig,
dass diese Art Gewebe von Polarforschern allge-
mein als natirlichste und beste Wahl fiir den All-
round-Einsatz anerkannt wird, wo Dauerhaftigkeit

und Zuverlassigkeit von eminenter Bedeutung sind.
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Das Ergebnis ist eine Palette von EtaProof-Ge-
weben, die in unterschiedlichen Gewichtsklassen
zur Verfligung stehen. Sie alle verbinden ausserge-
wohnliche natiirliche Eigenschaften mit unver-
gleichlicher Atmungsaktivitat.

Sie konnen sich darauf verlassen, dass lhnen Eta-
Proof Sicherheit, Komfort und Schutz auf héchstem
Niveau gewdhrt.

Dank den einmaligen Eigenschaften von Eta-
Proof konnen die Gewebe fiir militirische Zwecke
verwendet werden, wo Strapazierféahigkeit, Dauer-
haftigkeit und Zuverlassigkeit in den verschieden-
sten Umgebungen von erstrangiger Bedeutung sind.

Heute aber profitieren von unserer langjdhrigen
Erfahrung auf diesem Gebiet in erster Linie unsere
modischen Kundinnen und Kunden, denn EtaProof
als natiirliches High-Tech-Produkt wird bei Wander-

bekleidung, Regenmanteln, Huiten und Taschen,

ebenso in Bekleidung fiir Fischer, Jager, Reiter, Rad-
fahrer und sogar Extremsportler und Polarforscher  geschidtzt. Zudem findet man EtaProof als an-
spruchsvolle Arbeitsbekleidung auf Flughdfen und
Tankstellen.

In EtaProof verbinden sich die Vorteile natiir-
licher Materialien mit intelligenter Fertigungstech-

nologie.
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ABSOLUT WETTERFEST

Halt den eisigen Schneestlirmen der Arktis genauso

stand wie den heissen Winden der Sahara.

WINDUNDURCHLASSIG
Eine absolut winddichte Schranke schiitzt vor kal-
tem Wind.

WASSERABSTOSSEND
Die spezielle Endbehandlung garantiert ausserge-

wohnliche wasserabweisende Eigenschaften.

REGENSICHER
Die auf einzigartige Weise versponnenen Fasern
quellen auf und verhindern das Eindringen von

Wasser.

AUSGLEICHEND
Warm bei Kilte und kiihl bei Hitze.

HOCH ATMUNGSAKTIV DAUERHAFT

Das atmungsaktivste wetterfeste Gewebe auf dem  Halt lange, Eigenschaften und Sitz verbessern sich
Markt. mit zunehmendem Gebrauch.

KOMFORTABEL EINFACH ZU VERARBEITEN

So angenehm wie ein Baumwollhemd. Die einzigartigen natiirlichen Eigenschaften von

EtaProof garantieren Trockenheit. Ein Unterlegen
GERAUSCHARM der Néhte ist nicht erforderlich.
Knisterfrei, im Einklang mit der Natur.
EINFACH ZU FLICKEN
PFLEGELEICHT Kein Unterlegen der Nahte erforderlich.
Ein strapazierfihiges Gewebe, das keiner besonde-
ren Pflege bedarf. Wird nicht briichig wie beschich-

tete und laminierte Stoffe nach hdufigem Gebrauch.

UMWELTFREUNDLICH

Aus natiirlichen Rohstoffen hergestellt.

ZUVERLASSIG
Wird nicht plétzlich reissen wie laminierte petro-

chemische Kunstfasergewebe.
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aProof testen

Bevor wir lhnen ein Hochleistungs-
gewebe anbieten, testen wir es auf
jede erdenkliche Weise. EtaProof
ist einigen der strengsten Versuchs-
reihen in der Textilindustrie unter-
zogen worden und hat sie gldnzend
bestanden.

EtaProof wird Reiss- und Weiter-
reissfestigkeitstests unterworfen, bei
denen unsere modernen Priifgerdte
exakt den bendétigten Kraftaufwand
messen, um das Gewebe in Schuss-
und Kettrichtung (horizontale/verti-
kale Bindung) zu zerreissen.

Wir experimentieren mit verschie-
denen Naharten, versuchen Wasser
unter Druck durch das Gewebe zu
pressen (Wassersdule), messen die
Wasserdampfdurchldssigkeitswerte
fur die Atmungsaktivitat und fihren
Verschleisstests durch, um lhnen das
beste natiirliche Gewebe zu bieten,
das Uberhaupt zur Verfiigung steht.

Testverfahren

REISSFESTIGKEIT

Test: Das Gewebe wird in ein Zer-
reiss- und Dehntestgerat gespannt,
das wachsende Zugkraft auf das Ma-
terial austibt, um es zu zerreissen.
Gemessen wird der exakte Reiss-
punkt, um die Gewebestérke zu be-
stimmen. Ein anschliessender Test
misst die erforderliche Kraft, um den
Stoff in der Schuss- und Kettrichtung
zu zerreissen, wobei auch der Reiss-
widerstand nach einer ersten Be-
schadigung ermittelt wird.

Grund: wichtig, um die geeigne-
ten Einsatzmoglichkeiten fiir Beklei-
dungszwecke zu bestimmen. So
wird etwa ein starkes Gewebe fir
Outdoor-Artikel verwendet, wo die
Gesdss-, Knie- und Schulterpartien
oft heftig strapaziert werden. Feinere
Gewebe hingegen eignen sich viel-
leicht nur als Futter in Jacken oder
als Hemdenstoff.

DIMENSIONSSTABILITAT
Test: Das Gewebe wird bei 30°
Celsius gewaschen oder wihrend
24 Stunden in 20 Grad warmes
Wasser eingelegt.

Grund: zum Messen des Schrumpf-
anteils des Gewebes in Schuss- und
Kettrichtung. Wichtig, um festzustel-
len, in welchem Umfang das Gewebe
schrumpft, und um sicherzustellen,
dass die betreffenden Spezifikationen
immer eingehalten werden.

WASSERABWEISUNG
Test: Beregnungstest. Das Gewebe
wird wahrend 30 Minuten mit Was-
ser in vorgegebener Menge und mit
kontrolliertem Druck beregnet, was
einem Dauerregen von mindestens
einer Stunde entspricht. Anschlies-
send wird das Gewebe untersucht
und gewogen, um eine eventuelle
Wasseraufnahme festzustellen.
Grund: wichtig fiir die Leistungs-
beurteilung der Behandlung fiir dau-
erhafte Wasserabstossung (auch
DWR oder Durable Water Repellen-
cy). Die durch Beriihren oder von
blossem Auge nicht erkennbare
hydrophobe (wasserabweisende)
Ausriistung ist eine Spezialbehand-
lung, welche die Wassertropfen
abperlen ldsst, genau so, wie es die
Natur vormacht.

WASSERSAULE
Test: Wasser wird unter Druck
(Wassersdule) gegen das Gewebe ge-
presst, um zu messen, von welchem
Moment an Feuchtigkeit durchdringt.
Der Versuch dauert bei verschieden
hohen Driicken jeweils 5 Minuten.
Grund: Wihrend Regentropfen
nicht mit gentigend Wucht auftref-
fen, um in das Gewebe einzudrin-
gen, sind die Kniepartien (beim
Knien) und Schulterteile (etwa beim
Tragen eines Rucksacks) haufig star-
kem Druck ausgesetzt. Bei Stoffen
mit niedrigem Wassersaulenwider-
stand kann in diesen Bereichen bei
feuchtem Zustand Wasser durch-
driicken.

LUFTDURCHLASSIGKEIT
Test: Luft wird durch das Gewebe
angesaugt, um die Windbestandig-
keit festzustellen.

Grund: Messung der Windre-
sistenz. Wichtig fiir Bekleidungs-
stiicke, die in windiger Umgebung
oder in medizinischen Bereichen
getragen werden, wo das Durch-
dringen von Bakterien verhindert
werden muss.

WASSERDAMPFDURCH-
LASSIGKEIT
Test: Die Prifung wird auf dem so-
genannten Hautmodell, einer heiz-
baren, porosen Platte durchgefiihrt.
Man legt Gewebemuster auf diese
Platte und bestimmt den Widerstand,
den das Material dem Durchgang
von Wasserdampf (verdunsteter
Schweiss) entgegensetzt. Dazu wird
die fiir die Verdunstung des Wassers
erforderliche Heizleistung der Platte
gemessen. Je kleiner dieser Wider-
stand ist, desto besser ist die Wasser-
dampfdurchlassigkeit des Gewebes.
Grund: Die Atmungsaktivitdt eines
Gewebes ist wichtig fiir Tragkomfort
und Vermeidung von Feuchtigkeits-
ansammlung. Auch bei Aktivitat des
Trégers soll sich auf der Innenseite
des Kleidungsstiicks keine Feuchtig-
keit niederschlagen.

FARBECHTHEIT

Test: Reiben des Gewebes gegen
ein weisses Baumwoll-Testgewebe,
nass und trocken, sowie Waschen
zusammen mit einer genormten
Zusammensetzung diverser Fasern,
um den Anschmutzgrad bei den
verschiedenen Fasermaterialien fest-
zustellen. Auch Priifungen mit kor-
perschweissahnlichen Lésungen
werden durchgefiihrt.

Grund: zur Bestimmung des Risi-
kos des Anschmutzens oder Anblu-
tens von anderen Kleidungsstiicken
und der Verblassung der Farben.

[ Spezifikationen siehe Riickseite! ]
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EtaProof EtaProof

Organic
Norm/Standard Einheit/Unit 5640 5620 5610 5635 5620.1 RUC
GEWEBEBREITE MINIMUM cm 150 150 150 150 150
GEWICHT 150 3801 g/m2+/-10 170 200 240 270 200
)
FADENZAHL PRO CM Kette/Warp 95 81 68 68 81
)
Schuss/Weft 35 30 26 26 30
°
° REISSFESTIGKEIT DIN EN 1S0 13934-1
° Kette Minimum N/5cm 1000 1100 1400 1200 1100
C Schuss Minimum N/scm 650 650 750 1000 650
‘ WEITERREISSFESTIGKEIT DIN EN 1SO 13937-1
Kette Minimum g 900 1200 1800 1800 1200
: Schuss Minimum g 650 750 1200 1600 750
DIMENSIONSSTABILITAT 150 6330
B Maschinenwasche 30°C
Kette Maximum % +/-3.0 +/-3.0 +/-3.0 +/-3.0 +/-3.0
§ Schuss Maximum % +/-3.0 +/-3.0 +/-3.0 +/-3.0 +/-3.0
WASSERABWEISUNGEN DIN EN 29865
\ Bundesmann 30-Min.-Test
Abperleffekt Note/rating 4 4 4 4 4
O Wasseraufnahme Maximum % 10 10 10 10 15
kl\\ Wasserdurchtritt Maximumml o o o o o
= Wassersaule DIN EN 20811
Hohe in mm Wasser 750 750 750 750 600
Q) Maximum Tropfen nach 5 3 3 3 3 3
Minuten
Q. LUFTDURCHLASSIGKEIT EN 1SO 9237 cm3/cm?/ 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
sec@0.98
mbar
I
WASSERDAMPFDURCHLAS- IS0 11092 Ret m2xPa/w 6 6 6 6 6
m SIGKEIT
; OLABWEISUNG AATTC 118-2002 Note/rating 5-6 5-6 5-6 5-6 -
Stotz & Co. AG, Walchestrasse 15, cH-8021 Ziirich
PHONE ++41[0] 44 366 5110, FAX ++41[0] 44 366 5139
www.stotzfabrics.ch, E-maIL info@stotzfabrics.ch
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EtaProof ist ein Hochleistungsprodukt. Wie bei je-
dem Gewebe kénnen jedoch seine Eigenschaften
durch gutes Design noch verbessert werden. Selbst-
verstandlich hdngen die Kriterien fiir den Schnitt

vom Bestimmungszweck ab; um eine optimale

i
-
_-*_

KAPPNAHT ROLLNAHT
Qualitét zu erreichen, empfehlen wir fiir die Verar-
beitung zu Kleidungsstiicken folgende Verfahren:
NAHTE AUFBAU DES KLEIDUNGSSTUCKS

Erster Grundsatz ist, die diinnste Nadel und den  Folgende Grundsitze sind bei der Konzeption und
dicksten Faden zu verwenden. Fertigung eines Kleidungsstiicks zu beriicksichtigen:

Verwenden Sie eine Kugelspitz-Nadel und als Fa- 1. Auf den am stdrksten dem Wetter ausgesetzten

den Core-Spun-Garn, das aus einem einzigen, baum- Partien sind Nahte moglichst zu vermeiden

wollumsponnenen Polyesterfaden besteht (Baum- (s. Abb.).

wollfaden mit Polyesterseele). 2. Verwenden Sie bei den Partien, die dem Wetter
Alle Nihte sollten wenn méglich vertikal ver- und der Abnutzung/Belastung besonders stark

laufen. ausgesetzt sind, zusatzliche EtaProof-Lagen.

Grindliche Tests haben gezeigt, dass Kappnahte 3. Vermeiden Sie parallel beziehungsweise tber-
(Uberdecknihte) im allgemeinen die besten Ergeb- einander verlaufende Nahte von Oberstoff und
nisse zeitigen. Werden die Verarbeitungsrichtlinien Futter.

befolgt, erzielt man jedoch auch mit Rollndhten

addquate Resultate.

Niitzliche Konfektionstips

¢ Grosse Kapuze mit verstdrktem Schirm:

Néhte auf ein Minium beschranken.

e Schiitzen Sie den Front-Reissverschluss mit einer
wenn moglich doublierten Windschutzleiste.

e Elastische Hift- und Saumzugbander halten
die Warmluft gefangen.

e Sorgen Sie flr verstarkten Schutz bei stark
beanspruchten Partien.

¢ Entwerfen Sie die Taschen so, dass kein Wasser
hineinrinnen kann.

e Sorgen Sie dafir, dass Markenzeichen auf ein

zusatzliches Stiick EtaProof oder ein Unterlagsgewebe

Stotz & Co AG, Walchestrasse 15, CH-8023 Ziirich
phone ++41 (0) 44 364 15 76, fax ++41 (0) 44 361 90 33
www.stotzfabrics.ch, e-mail info@stotzfabrics.ch

gendht werden, um die Gefahr von Lecks durch

Nadell6cher zu vermeiden.

¢ Schattierte Bereiche: Diese Partien sind dem Wetter

und der Abnutzung/ Beanspruchung am starksten

ausgesetzt.
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